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EIGNUNGSNACHWEIS Nr: 23v40249/b/EgN

MAYV Kelheim GmbH
Sud-Chemie-Stralle 3
93309 Kelheim

Hersteller / Auftraggeber:

Inhalt des Auftrages:

LGAID

Datum: 13.12.2023

Eignungsnachweis gemal Verordnung zur Einfihrung einer

Ersatzbaustoffverordnung, (EBV) zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung, vom 09. Juli
2021, Artikel 1 - Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke
(Ersatzbaustoffverordnung - EBV, Abschnitt 3, § 5)

Bestehend aus:

Teil 1: Erstprufung Mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB), s. Anlage 1

Teil 2: Betriebsbeurteilung, s. Anlage 2

Sid-Chemie-Stralle 3
93309 Kelheim

Aufbereitungsstandort:

Probenahme am:

Entnahme der Probe fiir die Erstpriifung am 22.08.2023

durch Herrn Wohler vom MPI der LGA Bautechnik GmbH

Mineralischer Ersatzbaustoff: HMVA 0/8

Zusammenfassung der Ergebnisse:
Materialklasse:

Bautechnik:

Betriebsbeurteilung:

HMVA-2 Einhaltung Fulnote 1 Anl.2 Tab.27 EBV

Frostempfindlichkeit nach der ZTV E-StB:
Bodenklasse DIN 18196, Gruppensymbol:

Der Betrieb ist hinsichtlich seiner personellen, technischen und

organisatorischen Ausstattung prinzipiell geeignet Mineralische

Ersatzbaustoffe herzustellen.

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Stefanie Schwenke
Telefon Nr.:  +49 911 81771-409

Telefax Nr.:  +49 911 81771-419

E-Mail: stefanie.schwenke@]ga.de

Dieser Eignungsnachweis umfasst 3 Textseiten.und 2 Anlagen

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf das im Eignungsnachweis genanntes
Probenmaterial.

Dieser Eignungsnachweis darf nur im vollen Wortlaut veréffentlicht werden.
Jede Verdffentlichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die
LGA Bautechnik GmbH.

Fir die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert.
Der Datenschutz ist gewahrleistet.
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LGAIR

Eignungsnachweis-Nr. 23V40249/b/EgN vom 13.12.2023

1. Teil 1: Erstpriifung Mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB)

Am 22.08.2023 wurden im Rahmen der Erstprifung von einem Mitarbeiter des MPI der LGA Bautechnik
GmbH Proben einer Hausmillverbrennungsasche entnommen. Die Untersuchung und Bewertung
erfolgten nach folgenden Regelwerken:

XI  Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

XI  Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und Baustoffe fiir den Erdbau
im Stralenbau (TL BuB E-StB)

[l  Technische Lieferbedingungen fiir Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau
(TL SoB-StB)

1.1 Chemische Parameter nach Ersatzbaustoffverordnung

Diese Probe wurde hinsichtlich ihrer

- Materialwerte fir HMVA (EBV, Anlage 1, Tabelle 1)
- Eluatwerte im ausfihrlichen Saulenversuch (EBV, Anlage 4, Tabelle 2.1)

gemal Ersatzbaustoffverordnung untersucht.

Die chemischen Untersuchungen wurden im Chemischen Labor Dr. Graser (CLG) - Untersuchungsstelle
durchgefiihrt und erfolgten gemaR den in der Verordnung vorgeschriebenen Verfahren. Die
Analyseergebnisse der Erstpriifung nach der Ersatzbaustoffverordung sowie die bautechnischen
Prifergebnisse sind in nachfolgendem Prifbericht in der Anlage 1 zusammengestellt.

Es ergab sich folgende Materialklasse:

[1 HMVAA1
XI  HMVA-2 Einbau n. Ersatzbaustoffverordnung, Anl.2 Tab.27, Einhaltung FuRnote 1

1.2 Bautechnische Untersuchungen

Die Bautechnischen Eigenschaften wurden im Mineralstofflabor der LGA Bautechnik GmbH ermittelt. Die
Prifergebnisse der bautechnischen Untersuchungen sind in nachfolgendem Prifbericht in der Anlage 1
enthalten. Es ergab sich folgende bautechnischen Bodengruppen und Frostempfindlichkeitsklassen:

Bodengruppen nach DIN 18196 (Erd- und Grundbau, Bodenklassifizierung flr bautechnische Zwecke):

- Bodengruppe GW (weit gestuftes Kies-Sand Gemisch)

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB, Tab.2 und Bild 2

- Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich)

EgN_Firma-Werk-Muster-LGA.doc



LGAIR

Eignungsnachweis-Nr. 23V40249/b/EgN vom 13.12.2023

2. Teil 2: Betriebsbeurteilung

Am 16.10.2023 wurde die Betriebsbeurteilung von einem Mitarbeiter des MPI der LGA Bautechnik GmbH
vorgenommen. Der Hersteller wendet zum Zeitpunkt der Betriebsbeurteilung folgende Betriebsweisen an:
X  Betrieb eines stationdren Werkes
[] Betrieb eines Lager- bzw. Sammelplatzes

[] Betrieb einer Baustellenaufbereitung an diversen Einsatzorten mit begrenzter Einsatzzeit
Es soll ausschlieBlich Material aus dem drtlichen Abbruchobjekt aufbereitet werden.

Fir die Herstellung der Mineralischen Ersatzbaustoffe wurden folgende Brechanlagen benutzt:

[ 1  Verwendung einer eigener betriebseigenen Brechanlage
Bezeichnung des Brechers: s. Seite 2, Niederschrift, Anlage 2

[ ]  Anmietung einer externen Brechanlage incl. Bedienung
Bezeichnung Brecher: s. Seite 2, Niederschrift, Anlage 2
Betreiber der angemieteten Brechanlage: s. Seite 2, Niederschrift, Anlage 2

Die Feststellungen der Betriebsbeurteilung sind in der Niederschrift in der Anlage 2 zusammengestellt.

Nach den getroffenen Feststellungen ist der Betrieb hinsichtlich seiner personellen, technischen und
organisatorischen Ausstattung prinzipiell geeignet Mineralische Ersatzbaustoffe herzustellen.

LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau, RAP-Stra-Prifstelle

s oakechn -~ Bearbeiter:

Dipl.-Ing.(FH) Dieter StrauRberger _ . J.J Dipl.-Ing. Stefanie Schwenke
Stellvertr. Priifstellenleiter »\"f- ; <7/
""’_.ln "

Anlagen
1. Teil 1, Prifbericht Erstprifung
2. Teil 2, Niederschrift Betriebsbeurteilung

EgN_Firma-Werk-Muster-LGA.doc



Verkehrswegebau

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Anerkannt nach RAP Stra fiir folgende Prifungsarten:
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ERSTPRUFUNG Nr. 23V40249/b2

MAYV Kelheim GmbH
Sud-Chemie-Stralle 3
93309 Kelheim

Auftraggeber:
Auftrag vom: 22.08.2023
22.08.2023

Eingegangen am:

Inhalt des Auftrages:

LGAID

Datum: 13.12.2023

Prufung einer Hausmdillverbrennungsasche (HMVA) nach der

Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur
Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und
zur Anderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfall-

verordnung, vom 09.Juli 2021

hier: Erstpriifung fir HMVA nach Ersatzbaustoffverordnung

sowie bautechnische Untersuchungen gemaR TL BuB E-StB

Sid-Chemie-Stralle 3
93309 Kelheim

Entnahmeort:

Petrographie: Hausmullverbrennungsasche

Priifgegenstand: ca. 150 kg Korngemisch 0/8 mm

Produktionsweise: Halde, ca. 500 m?

Eingeliefert am: 22.08.2023 durch den Probenehmer.

Probenahme am:
nach LAGA PN 98.

Kennzeichnung: HMVA 0/8

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Stefanie Schwenke
Telefon Nr.:  +49 911 81771-409

Telefax Nr.:  +49 911 81771-419

E-Mail: stefanie.schwenke@]ga.de

Dieser Prifbericht umfasst 6 Textseiten.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf das/die im Prifbericht genannte(n)
Probenmaterial/ Prifstlick.

Dieser Prifbericht darf nur im vollen Wortlaut verdffentlicht werden.
Jede Verdffentlichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die
LGA Bautechnik GmbH.

Fir die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert.
Der Datenschutz ist gewahrleistet.

z_rc.doc

22.08.2023 durch Herrn Wohler vom MPI der LGA Bautechnik GmbH

LGA Bautechnik GmbH
Tillystrae 2
90431 Nirnberg

Geschaftsfiihrung
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LGAIR

Prufbericht Nr. 23V40249/b2 vom 13.12.2023

1 Allgemeines

Am 22.08.2023 wurden im Rahmen der Erstpriifung von einem Mitarbeiter des MPI der LGA Bautechnik
GmbH Proben einer Hausmiillverbrennungsasche (HMVA) entnommen. Die Probenahme erfolgte nach
LAGA PN 98. Das Probenahmeprotokoll liegt als Anlage bei.

Diese Probe sollte im Zuge der Erstpriifung gemafl Ersatzbaustoffverordnung untersucht werden. Die
chemischen Untersuchungen wurden im Chemischen Labor Dr. Graser durchgefiihrt.
Giltig fur die Uberwachung, Priifung und Beurteilung sind folgende Vorschriften:
- Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der

Gewerbeabfallverordnung, vom 09.Juli 2021

- Technische Lieferbedingungen fiir Béden und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus, TL BuB E-
StB

- M HMVA - Merkblatt Gber die Verwendung von Hausmiillverbennungsasche im Stralenbau,
2014

- LAGA PN 98 — Richtlinie fir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen

- Handlungshilfe zur Anwendung der LAGA PN 98

-  RuA-StB 23 - Richtlinie fir die umweltvertragliche Anwendung von mineralischen Ersatz-
baustoffen im StralRenbau

z_rc.doc



Seite 3 von 6

Prufbericht Nr. 23V40249/b2 vom 13.12.2023

2 Untersuchungsergebnisse

2.1 Kornzusammensetzung

nach DIN EN 933-1.

LGAID

Prifsieb
Quadratloch-/ Siebriickstand Siebdurchgang
Maschenweite
mm M.-% M.-%
90
80
63
56
45
31,5
22,4
16
11,2 100,0
8 1,0 99,0
5,6 8,6 90,4
4 13,0 77,4
2 25,2 52,2
1 22,1 30,1
0,5 15,9 14,2
0,25 8,3 5,9
0,125 3,1 2,8
0,063 1,0 1,8
Auffang 1,8
100
90
S 80 /,
= 70
= /
o 60
S /
o 50
5 /
5 40
2 30
2
» 20
/
0
0,063 0,5 1 2 456 8 :l © : f L3888
- N ™ 8 8
KorngroBe [mm]
Bodengruppe nach DIN 18196 / TL BuB E-StB 09 (Tab. 1 und 2): GW

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB 17 Tab. 3: F1 (nicht frostempfindlich)
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LGAIR

Prufbericht Nr. 23V40249/b2 vom 13.12.2023

2.2 Wassergehalt
nach DIN EN 1097-5.

Prifergebnis: Wassergehalt: 10,5 M.-%

2.3 Optimaler Wassergehalt und Proctordichte
nach DIN 18127.
Die Proctordichte wurde am Korn kleiner 31,5 mm ermittelt.
Bei einem optimalen Wassergehalt von Wyr = 27,5 M.-% ergab sich ein optimales Trockenraumgewicht
von ppr = 1,35 t/m3.
Die Korrekturrechnung fiir den Einfluss des Uberkorns nach DIN EN 13286-2, Anhang C ergab folgende
Werte:
Wpr, = 27,5 M.-%
ppr, =1,35t/m?

Proctorkurve siehe Anlage.

2.4 Stoffliche Zusammensetzung

Am Korngemisch Uber 4 mm wurde folgende Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB,
Teil 3.1.4 ermittelt:

Stoffgruppe Korngruppe 4/X Sollwert* Bedinung erfillt
[M.-%] [M.-%] -

Asche / Schlacke 100 - -

Glas / Keramik 0,0 - -

Restliche Metallische Bestandteile 0,0 <50 ja

Sonstiges 0,0 - -

Unverbranntes 0,0 <05 ja

* gemaR Technischen Lieferbedingungen fir Béden und Baustoffe im Erdbau des StraRenbaus TL BuB E-StB 20/23

Die Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung werden erfillt.

2.5 Raumbestandigkeit

Die Prifung der Raumbestandigkeit erfolgte gemalR TL Gestein-StB, Anhang B in Verbidnung mit der
TP Gestein-StB Teil 6.7.7 und Teil 6.7.8 und wurde durch die KM GmbH fir Strallenbau- und
Umwelttechnik, Bochum durchgefihrt.

Aufgrund der ermittelten Calcit/Anhydrit-Verhaltnisse und der mafigebenden Hebung nach 30 Tagen
handelt es sich bei der untersuchten Probe um eine ausreichend raumbestandige HMVA.

z_rc.doc
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LGAID

Prufbericht Nr. 23V40249/b2 vom 13.12.2023

Der Prifbericht E 23/12/1339 vom der KM GmbH fir StraRenbau- und Umwelttechnik, Bochum liegt als
Anlage bei.

3 Erstprufung nach Ersatzbaustoffverordnung

Die Probe wurde gemaf den Vorgaben Ersatzbaustoffverordnung fir HMVA im Rahmen der Erstpriifung
untersucht.

Die chemischen Untersuchungen wurden im Chemischen Labor Dr. Graser durchgefiihrt und erfolgten
gemal den in der Verordnung vorgeschriebenen Verfahren.

Die Eluatherstellung erfolgte mittels ausfithrlichem Saulenversuch nach DIN EN 19528: 2009-01 — mit
KorngréRenreduktion.

3.1 Materialwerte fir HMVA gemaR Anlage 1, Tabelle 1

Analysewerte Materialklasse

Parameter Dim. Eluat
2,0 WF HMVA-1 HMVA-2

pH-Wert - 11,3 7-13 7-13
Elektr. Leitfahigkeit uS/cm 8.380 2.000 12.500
Chlorid mg/l 1.900 160 5.000
Sulfat mg/l 570 820 3.000
Antimon pg/l 9,7 10 60
Chrom, ges. ug/l 120 150 460
Kupfer ug/l 130 110 1.000
Molybdan ug/l 110 55 400
Vanadium ug/l 6,7 55 150

3.2 Eluatwerte Eignungsnachweis fiir HMIVA gemaR Anlage 4, Tabelle 2.1

Analysewerte

Parameter Dim. Eluat

0,3 WF 1,0 WF 2,0 WF 4,0 WF
pH-Wert - 11,8 11,8 11,3 11,7
Elektr. Leitfahigkeit uS/cm 11.400 9.620 8.380 5.510
Chlorid mg/| 2.900 2.100 1.900 1.100
Sulfat mg/| 590 560 570 340
DOC mg/| 79 66 69 39
Antimon ug/l 14 15 9,7 14
Arsen ug/l 2,6 2,2 0,9 1,3
Blei ug/l 0,7 0,6 0,6 0,6
Cadmium ug/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrom, ges. ug/l 290 210 120 110
Kupfer ug/l 350 250 130 120
Molybdan ug/l 260 210 110 100
Nickel ug/l 5,6 4,6 4,0 24
Vanadium ug/l 71 6,8 6,7 5,5
Zink ug/l 4 4 3 4

z_rc.doc



LGAIR

Prufbericht Nr. 23V40249/b2 vom 13.12.2023

4 Zusammenfassende Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse wurden mit den Materialwerten (Anhang 1, Tabelle 1) gemaR Ersatz-
baustoffverordnung verglichen.

Die untersuchte Hausmiullverbrennungsasche entspricht der Materialklasse HMVA-2.

Die Einsatzmoglichkeiten einer Hausmiullverbrennungsasche der Klasse 2 in technischen Bauwerken
sind der Anlage 2, Tabelle 27 der Ersatzbaustoffverordnung bzw. Tabelle 29a,b der RuA-StB 23 -
Richtlinie fur die umweltvertragliche Anwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen im Strallenbau zu
entnehmen.

Ergebnis FuBnote gem. Anlage 2, Tabelle 27, EBV
Parameter Dim.

2,0 WIF 1 2%)
Chrom, ges. pg/l 120 <110 -
Kupfer pg/l 130 <230 -

Zu Fullnote 2: Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen,
es gelten die Begriffsbestimmungen gemaf § 2 Nummer 18,19,20 BbodSchV.

Die Anforderungswerte der Fuflnote 1 werden eingehalten.

Die Betriebsbeurteilung erfolgt in einem gesonderten Bericht.

LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau, RAP-Stra-Prifstelle
ff:__ '_';f : Bearbeiter:
/Y A
f o 2\
L. EL i:’“ AR \:] x|
B P 1
Dipl.-Ing.(FH) Dieter StrauRberger - " !_;' Dipl.-Ing. Stefanie Schwenke
Stellvertr. Priifstellenleiter L ".’x_{:
K"IH:{’I"'-’*"-'-' 3"
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Anlage

LGAI

Proctorversuch (DIN EN 13286-2, Anhang A, Tabelle A.3, Zeile 5)

Auftraggeber:
Werk:
Auftragsnummer:

MAYV Kelheim GmbH
Kelheim
23V40249/b

Korngr. flr Vers: <
Wassergehalt: 18,0 %

Wi =

-
Wy =

Wpr

27,5
27,5

% Ppr = 1,35
% Por = 1,35
% Por =

t/m3
t/m3
t/m3

Uberkorn: 0,0 %

Material: RC 0/8 HMVA Erstpr.
31,5 mm

ps = 2,44 g/lcm?®
pr= 0,85

Trockenrohdichte pd [t/m?]

1,42

1,40

1,38

1,36

1,34

1,32

1,30

1,28

1,26

1,24

1,22

H\*

20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wassergehalt w [%]

32 33 34 35 36 37 38 39 40

MinLabor®



LGA Bautechnik GmbH s i == o
Referat Verkehrswegebau - RAP-Stra - Priifstelle
Niederschrift: 23V40 T4

< p laé"tfé{éqff

Auftraggeber ; Tag der
fur die Priifung: SRy rlhain Gimbiy Probenahme: 22 , I / 23
. . A stat. Werk )
Entnahmeort: Kelheim O Baustelle |Purchgang: f ,2,3
Witterung / @\trocken, sonnig, heifd i Yo
sonst. Umsténde: (0 Regen, Nasse, Frost, Schnee Uhrzeit: 4
Teilnehmer Frau Nerb, Frau Saffer, Herr Morscheck, Herr Probenehmer: Holger Wohler,
an der Probenahme: Kahl LGA Bautechnik GmbH
Angaben zur Probe: Untersuchungen: '
— " [7] .
[ ol = 0 . ® " = =
Probenbezeichnung: A B & E: 25|=2(28|as|s3 2| £|2D
(Kennzeichnung) 62| o8| st sy |ZE|Ss|cs |EQ|as| 5| 2E| 82
S2|85|5eles |82 |2z |Ea |58 38|58 (58|88
I |ae|>5|dG|aS|cn|on|ne |LsS|2e|HR|as
1. Miillverbrennungsschlacke 0/s7 4% Iw| & /»‘( 170 | L | < | X
Aufbereitung: *  # gesiebt (1) o gebrochen (0) Ab 4L}1\5€,M) vao E&-w, VE vo‘lcl{"l[/lh? ['b)
Lagerung: ** @l freie Halde O Box i [ Lagerungsdauer: .‘.'ﬂ.—..f!..ﬂ.?.&??ﬁ. Angabe Herst.)

Beschreibung:  Farbe: grau

Zusammensetzung: Schlacke

-sehr—geﬁnge;Menge-Matalh
Auffalligkeiten: keine
Vor Ort-Unters.: (1 PAK-Spray @ Visuell/Geruch Lageplan:
Einfliisse: FWitterung ® Frost / Hitze
Probenmenge u. EP EP  MP LP
-anzahl (Bezug 500m®)  [Stk] [kg] [Stk] [Stk]
1. Mullverbrennungs-
schlacke 0/8 fsé . q z
2-Mithverbrennungs-
sehlaeke 8750
Geréte: O Schaufel @ l-ader/ Bagger
Einengung: O Vierteln O Riffelteiler

(0 Fraktioniertes Schaufeln

1 vor Ort @.im Labor

Verpackung: *** Eimer (E) o Séacke (S)

Transport: 4 durch LGA (Priifstelle)

Bemerkungen: 2 Prp é @n Chy

Ch &M(,/O/Q,éqr'

Die fachgerechte Probenahme, gem. EBV, PN 98 / TP Gestein-StB wird'bestétigt und der Prifauftrag ertei!t:
Grundlagen sind unser aktuelles Preis-Leistungsverzeichnis und unsere allgemeinen Geschaftsb%;eautec/)o
72

.3 . " ¢ /O
Kelheim den ZZhUQde
on Datum /

: K ™l
Fr den Aufteé lss ANV Kelhoiny
Sud-Chemie-Syr. 3 gasogmbH

/ CIT Ty RONN  dhdh AL S
Untefschf Fax.: 09441 /709-61 Unterschiift

PN-EBV-2023-]_LGA_leer.xls

X Raumbedan L o



% far StraBenbau- und Umwelttechnik

'T) — Ingenieurbiro und Prifinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters —

Nach RAP Stra anerkannte Priifstelle fiir die Untersuchung von Baustoffen und Baustoffgemischen im StraBenbau fiir die Fachgebiete

« Béden einschl. Bodenverbesserungen A1, A3, A4 « Oberflachenbehandlungen, Diinne Asphalt- « Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-
« Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel B3, B4 deckschichten in Kaltbauweise F2, F3, F4 decken aus Beton, Bodenverfestigungen H1, H3, H4
« Gesteinskérnungen DO, D3, D4 « Asphalt G3, G4 « Baustoffgemische flr Schichten ohne Bindemittel und fir den

Erdbau 11, 12, 13, 14
KM GmbH fir StraBenbau- und Umwelttechnik

5 D Anerkannte Priifstelle fir Wasserbausteine
Weg am Kétterberg 51 - D-44807 Bochum gemaB RAP WaBa
LGA Bautechnik GmbH = Dr.-Ing. Klaus Mesters
- _Frau Stefanie Schwenke - ¥ 4 Vonder IHKim mittleren Ruhrgebiet zu Bochum
TillystraBe 2 P 5.b. u. v. Sachverstandiger

fir StraBenbaustoffe

90431 Nurnberg KM-Ingenieurbiiro und Priifinstitut:
Handwerksweg 8a - D-44805 Bochum
Tel.: (0234) 5 46 41 40/ 96 29 48 70
Fax: (0234) 5 46 41 42
info@kmgmbh.com - www.kmgmbh.com

Kol. / V6s.
11. Dezember 2023

Ergebnismitteilung E 23/12/1339

Projekt: 23V40249
Auftrags-Nummer: 23V40249/b / BT-2023-633497
Priafung der Raumbestandigkeit an HMV-Asche gemaB TL Gestein-StB,
Anhang B in Verbindung mit TP Gestein-StB Teil 6.7.7 und Teil 6.7.8

1. Vorgang

Projektbezeichnung: 23V40249

Auftraggeber: LGA Bautechnik GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nirnberg
Auftrags-Nummer: 23V40249/b / BT-2023-633497
Probenanlieferung: 16.10.2023

Art der Probe: HMV-Asche

Masse der Probe: ca. 45 kg

Probenbezeichnung: 23V40249/b

Unsere Labornummer: 231628

Untersuchungsauftrag/-umfang: Prifung der Raumbesténdigkeit an HMV-Asche geman
TL Gestein-StB, Anhang B in Verbindung mit
TP Gestein-StB Teil 6.7.7 und Teil 6.7.8

Umfang des Priifberichtes: 3 Textseiten

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Ruckstellproben maximal 4 Wochen aufbewahrt. Die auszugsweise Verviel-
faltigung des Prufberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fir StraBenbau- und Umwelttechnik.
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2. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

2.1 Raumbestandigkeit

Die Prifung der Raumbestandigkeit erfolgte gemal Anhang B der TL Gestein-StB in Verbindung
mit der TP Gestein-StB Teil 6.7.7. Nach den TL Gestein-StB kann HMV-Asche fir den Einsatz im
StraBBen- und Erdbau als ausreichend raumbestandig bezeichnet werden, wenn

e beim Hebungsversuch die maB3gebende Hebung nach 30 Tagen < 3 %. und bei der
mineralogischen Untersuchung die Calcit-Intensitat > 140 counts und die Anhydrit-Intensi-
tat <40 counts betragt.

e beim Uberschreiten der maBgebenden Hebung nach 30 Tagen > 3 %o und < 5 %o, zusatzlich
die maBgebende Hebung nach 120 Tagen < 5 %. betragt.
HMV-Aschen, deren maBBgebende Hebung nach 30 Tagen > 5 %. betragt, sind als nicht ausreichend
raumbestandig zu bezeichnen.

2.1.1 Hebungsversuch

Die TP Gestein-StB Teil 6.7.7 dient der Bestimmung der Raumbestandigkeit von HMVA, die in
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau sowie flir die Verfiillung von Bauraumen im Hochbau
verwendet wird. Die durch die Reaktion der in der HMVA enthaltenen chemischen Verbindungen
sowie Metallen verursachten Volumenzunahmen werden durch direkte Messung kontinuierlich er-
fasst. Der grafische Verlauf der Hebung in Abhangigkeit von der Versuchsdauer ist fir die HMV-
Asche in Abb. 1 dargestellt. Nach 30 Tagen wurde eine maximale Hebung bei der HMV-Asche von
0,3 %o ermittelt.

Abbildung 1: Verlauf der Hebung in Abh&ngigkeit von der Versuchsdauer der untersuchten
HMV-Asche
Raumbestandigkeitsprufung
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faltigung des Prufberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fir StraBenbau- und Umwelttechnik.
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2.1.2 Rontgendiffraktometer-Verfahren

Die TP Gestein-StB Teil 6.7.8 dient der Bestimmung der Raumbestandigkeit von HMVA, die in
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau sowie flir die Verfiillung von Baurdumen im Hochbau
verwendet wird. Mit Hilfe dieses Prifverfahrens wird eine kurzfristige Bewertung der Raumbestan-
digkeit von HMVA auf mineralogischer Basis ermdglicht. Die Reaktionsfahigkeit (Reifegrad) der
HMVA wird anhand charakteristischer Mineralphasen bestimmt, die mit Mineralreaktionen verbun-
den sind und zu Volumenanderungen fuhren. Zur Bewertung der Raumbesténdigkeit von HMVA
auf mineralogischer Basis gemaB TP Gestein-StB Teil 6.7.8 wird eine Laboratoriumsprobe bei
40 °C 72 Stunden getrocknet und anschlieBend der Trockensiebung unterzogen, wobei flr die mi-
neralogische Analyse die Kornklasse 0,063/0,09 mm (Analyseprobe) separiert wird. Aufgrund der
ermittelten Calcit (Calcit-counts = 410)/Anhydrit (Anhydrit-counts = 39)-Verhaltnisse handelt es sich
bei der hier gepriften HMV-Asche um eine ausreichend raumbestéandige HMV-Asche.

3. Zusammenfassende Beurteilung

Aufgrund der ermittelten Calcit/Anhydrit-Verhaltnisse und der maBgebenden Hebung nach 30
Tagen handelt es sich bei der uns zugesandten Probe um eine ausreichend raumbesténdige
HMV-Asche.

J Wl

Dipl.-Ing. J. Kollar
— Prifstellenleiter —

Dennis Vossi
— stellv. Laborleiter —

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rickstellproben maximal 4 Wochen aufbewahrt. Die auszugsweise Verviel-
faltigung des Prufberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fir StraBenbau- und Umwelttechnik.



. in Unternehmen der LGA Landesgewerbeanstalt Ba:
LGA BauteChnlk GmbH iérperlschaf?des éffentlic:en Recl'?ls i LGAlDI
Verkehrswegebau - RAP Stra - Prifstelle

TillystraRe 2, 90431 Nurnberg, Tel. 0911/ 81771 409

Betriebsbeurteilung: Herstellung Mineralische Ersatzbaustoffe (MEB)
Niederschrift Nr.: 23V40 1214141 /bu

1. Allgemeine Angaben: Seite 1 von 4
1.1 Hersteller MEB: MAY Keliolm SmbH, SUd-Chigmie St 3.98808° | by vy 161009003
Kelheim
1.2 Herstellort MEB: Kelheim _Q(stat. Werk O Baustelle
1.3 zustandige Behorde: :5?)?]‘;?;??: ;(elheim gir:fbiggg: EFE LR
Anschrift: 93309 Kelheim e-mail: thomas.luft@landkreis-
kelheim.de
1.4 Hergestellter MEB: 0 RC 0 ZM 0 GS J{f HMVA Uberwacher: ['g;; g:[ﬂigxx?kh'(;m
1.5 Regelwerk: KEBV )‘QTL-BUB E-StB O TL-SoB-StB O TL Pflaster-StB O.......cccccuveennee
1.6 Brecherbezeichnung: / (nur fur Baustellen)
2. Erstpriifung Mineralischer Ersatzbaustoff (MEB):
Bezeichnung MEB g;gﬁzahme Etriirjrfl-ung: Gepriifte Menge Maetg:rialklasse Einhaltung FuBnoten:
2.1 HMVA 22.08.2023 0/8 500 m}HMVA -2 N
2.2 m?3
2.3 m?
2.4 m?
2.5 m?®
26 m?®
3. Personal:
3.1 Name des Werkleiters Frau Mirjam Rauch

3.2 Anwesend von Seiten des Werkes:
Frau Rauch, Frau Rau, Herr Kahl

3.3 Verantwortlicher der WPK: Herr Kahl, Frau Rau
Schulung vorhanden ? @ ja O nein Schulung vom: 08.05.2023
3.4 Personal fiir die Annahmekontrolle: @ (s. Anlage Handbuch)
Schulung vorhanden ? @ ja O nein Schulung vom: 2909.2023
ist ausreichend Personal vorhanden ? A ja O nein Anzahl Personen: 4

4. Betriebsgenehmigung Aufbereitungsstandort:

—

4.1 Produktionsart: & stationar Hiermit bestatigen wir als Betreib;rxb@/ﬁfberei uhgsanlage, dass am
0O Sammelplatz |Aufbereitungsstandort die erfordéslichen Genelimigungen vorliegen.

* Freiwillige Angabe, * Unterschrift Werkleiter: .....{_. A< é (LK e sonsesssssasssamayes
kein Bestandteil der Uberwachung.

e O mobil / Hiermit bestétigen wir als Betreiber der Aufbereitungsanlage, dass es

Baustelle sich um eine Aufbereitung-aim Entstehungsort mit einer
Aufbereitungsdauer < 12 Monate handelt. Es werden ausschlieflich
1A ngsmaterialien verarbeitet, die auf dieser Baustelle (am
Entstehungsort) angefallen sind.

* Freiwillige Angabe, *Intersehrift WerKISIHer: «ssisaicmmmmnimaaminasinninasismnaisims

kein Bestandteil'der Uberwachung.

BU-EBV_WPK-2023-I_ MAV_HMVA_Wéhler.xls



LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau - RAP Stra - Priifstelle

5. Annahmekontrolle (Sicht- und Geruchskontrolle)

LGAR

Betriebsbeurteilung, Seite 2 von 4

5.1 Anlieferung der Ausgangsstoffe:

0 Priv.Anlieferung (KGewerbl. Anlieferung [J eigenene Baustellen

/I Lkw-Sattel O Bahn 0 Pkw /Anhanger [ Container

5.2 Selektiver Riickbau:

Oja Knein

5.3 Vorerkundung erfolgt:

fja Cnein O PA/,}Q’«V Erxenp, (m Wevy,

5.3 Betriebliche Einrichtungen:

O Kontrollbiihne O Kippplatz fiir Kleinmengen O
ﬁ(uberwachter Kippplatz 0 Videoanlage O Videodokumentation

5.4 Beurteilung Annahmekontrolle:

Sind alle Voraussetzungen fiir die Durchfithrung vorh.? /Q ja O nein

Erfolgt die Annahmekontrolle unverziiglich? ﬁf ja O nein

5.5 Anmerkungen:

vl

6.Technische Einrichtungen

6.1 Fahrzeugwaage / Drucker: @ja O nein

6.2 Vorzerkleinerung: Oja & nein wenn ja: durch: O Meisel O Pulverisierer

6.3 Vorsiebanlage: Mja O nein wenn ja: Maschenweite: S’U

6.4 Aussortierung von Fremdstoffen: ®ja O nein wenn ja: Verfahren: Magnetabscheider u. handisch
6.5 Ist ein eigener Brecher vorhanden ? Oja A nein NE-Ab el ev

wenn nein Angabe:

ist Eignungsnachweis vorh.7

Fremdfirma (FF):
Anschrift:
Tel. / e-mail

O liegt vor O liegt nicht vor

6.6 Typ Brechanlage:

O Prallbrecher

pﬁgckenbrecher

6.7 Bezeichnung Brecher:

7

6.8 Baujahr Brecher:

~

6.9 Magnetabscheider:

@ja O nein

6.10 Siebanlage:

ﬁja 0 nein wenn ja: Typ: Spaleck

wenn ja: Maschenweite: 8 bzw. 50 mm

6.11 Begrenzung GroRtkorn durch:

0 Spaltverstellung & Nachsiebung, Maschenweite: 50 mm

6.12 Sichtung: Oja @ nein wenn ja: Beschr.:
6.13 Dosierung / Zwangsmischer: Oja i nein wenn ja: Beschr.:
6.14 Wasserzugabe: Oja M nein wenn ja: Beschr.: Beregnung gem. immissions-

6.15 sonstige Ausriistungen:

@ Radlader & Bagger 0 Greifer (J rechtlicher Vorgabe

7. Lagerung Ausgangsstoffe zur Herstellung der MEB:

7.1 Verzeichnis der Ausgangsstoffe vom: 11.10.2023

7.2 Ubereinstimmung d. vorh. Ausgangsstoffe ﬂja 0 nein

7.3 Lagerung Ausgangsstoffe: 'waﬂf jialde 0 in Boxen 0 in Halle j![h“”t“"’
7.4 Sind Verschneidungen der Halden vorh.? [ O ja f@ nein

7.5 Befestigung Lagerflache: ﬁja 0 nein wenn ja: Befestigungsart: Asphalt + qﬁp,t

7.6 Ist ausreichend Lagerflache vorhanden?

Mja O nein

7.7 Lagerung ordnungsgemal:

[iia J nein

BU-EBV_WPK-2023-_ MAV_HMVA_Wéhler.xls




LGA Bautechnik GmbH
Verkehrswegebau - RAP Stra - Prifstelle LGAIB'

8. Lagerung MEB: Betriebsbeurteilung Seite 3 von 4

8.1 Verzeichniss der hergestellten MEB vom: 11.10.2023

8.2 Ubereinstimmung mit vorhandenen MEB: | ® ja (1 nein

8.3 Lagerung der hergestellten MEB: ® auf Halde (7 in Boxen O in Halle

8.4 Sind Verschneidungen der Halden vorh.? [ 0 ja & nein

/
8.5 Befestigung Lagerflache: M ja O nein wenn ja: Befestigungsart: Zsr’h"” .......

8.6 Ist ausreichend Lagerflache vorhanden? |Gja O nein

8.7 Lagerung ordnungsgemaf: (E(ja O nein

9. Verladung und Verkauf MEB:

9.1 Verladung der hergestellten MEB mit: ﬂRadIader 0 Bagger O Verladeband O .......cccccecueneeee.

9.2 Verwiegung der MEB: ﬁja O nein

10. Annahmeschein:

10.1 Der Annahmeschein enthélt folgende Angaben: LV((-J es LA ewne der h&”yw‘ denny o) ¢ ul; 4,

O Bezeichnung Ausgangsstoff 0 Datum der Annahme O Lieferscheinnummer ¥4
O AAV - Schliissel O Herkunft / Anfallstelle O Name / Anschrift Erzeugers

O Menge O Beschreibung Ausgangsstoff O Name / Anschrift Transporteurs

O Unterschrift des Entsorgers (O Unterschrift des Anlieferers

10.2 Annahmeschein ordnungsgemaf? Oja O nein

10.3 Bestatigung Hersteller vorhanden? Oja 0O nein wenn ja: wo:

11. Lieferschein / Kennzeichnung:

11.1 Der MEB - Lieferschein enthélt folgende Angaben: ﬁ Lieferscheinnummer

& Bezeichnung MEB @, Datum der Abgabe @. Bezeichnung Inverkehrbringer

00 Materialklasse MEB O Hinweise Einbau incl. FuBnoten # Angabe des Abnehmers

@®_ Liefermenge [t] 0O Uberwachungsstelle ®@ Angaben des Beforderes

. Name des Abnehmers @& Unterschrift des Fahrers d Unterschrift des Verwiegers i

11.2 Lieferschein ordnungsgemaR? ja O nein Die Fehlondrr 4 Funbte Wesden 1 doy

12. Werkseigene Produktionskontrolle (Eigeniiberwachung) - Probenahme: (T&b-1{e/ ors 4 €en b Orao *”Lp,)

12.1 Ausfithrung WPK-Probenahme durch: | O eigenes Pesrsonal ,4 gleichzeitig mit FU von Prifstelle

LY Untersuchungsstelle’ [0 dUICh: cu savvessscosssvsrsasansummsssnemmmosssaessin

12.2 Probenehmer 1 (Sachkunde intern): Name: Herr Christian Kahl

PN 98 Lehrgang vorhanden? durch: NORDUM Akademie am: 08.05.2023
Einweisung durch Priifstelle? durch: LGA am: 16.10.2023
12.3 Probenehmer 2 (Sachkunde intern): Name: Frau Annika Saffer

PN 98 Lehrgang vorhanden? durch: NORDUM Akademie am: 13.06.2022
Einweisung durch Fachkundigen durch: LGA am: 16.10.2023
12.4 Untersuchungsstelle (extern): Firma, Sitz:

Akkreditierung vorhanden? | O ja O nein

12.5 Priflabor Kornverteilung OJ:Betiighslabor O EXtern dUrcht c s evimasssmammimsivisasisiseii

12.6 Priflabor Stoffliche Zusammensetzung: | O Betriebslabor O Extern durch: ........cccceivieiiiiiiicniiiiiiiiiciiciiees

12.7 Personelle Voraussetzungen: 1 liegen vor O liegen nicht vor

BU-EBV_WPK-2023-_ MAV_HMVA_Wahler.xls
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Betriebsbeurteilung, Seite 4 von 4
13. Werkseigene Produktionskontrolle (Eigeniiberwachung) - Betriebslabor:

13.1 Laborleiter (intern): Name, Vorname: - o
13.2 Laborant (intern): Name, Vorname: ) >
Einweisung durch Priifstelle? durch: /_,/é'n/m

Qualifiziert zur Ausfithrung der Priifungen: Oja O nein //"

13.3 Priifmittel:  Siebmaschine: 0 vorhanden (1 fehlt [[:lrsfc/htprufung ol [Mvsrmererm
Siebsatz: @ = ......... mm d vorhanden (O feV O Sichtprifung ok O ...covvveveiiiiennn.
Vergleichssiebung: (J vorhande fehlt o
Laborwaage: Ov nden ([ fehlt 3 Bereich ....... -vwe.g OSkala...g

Kalibrierung der Prufmm/evﬁ ja O nein

13.4 Hilfsmittel: Trockeneirichtung: O vorhanden (O fehlt O Sichtprifungok O .....ccccceeceerienee
Abwascheinri : [ vorhanden ( fehit o . U S
alen, Bursten, Pinsel ... | O vorhanden (O fehlen D e

Ré&aumlichkeiten, Aufstellung] O geeignet O nicht geeignet

j )375(/orhandene Prifmittel geeignet: Oja O nein o
14. Werkseigene Produktionskontrolle (Eigeniiberwachung) - Dokumentation:
14.1 Ist ein WPK - Handbuch vorhanden? ﬁja O nein L8 cconmapsoinmiiniad S AR R T
14.2 Dokumentation der Priifergebnisse: R(ordnungsgeméﬂ O nicht ordnungsgeman

15. Ergebnis Betriebsbeurteilung:

M Nach den getroffenen Feststellungen ist der Betrieb hinsichtlich seiner personellen, technischen und
organisatorischen Ausstattung prinzipiell geeignet mineralische Esatzbaustoffe herzustellen.

0O Nach den getroffenen Feststellungen ist der Betrieb nicht geeignet mineralische Esatzbaustoffe herzustellen.

Aus Sicht des Fremdiiberwachers ist folgendendes Verbesserungspotential vorhanden:
15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

16. Bemerkungen / Auflagen :
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

17. Unterschriften, Datum

Der Hersteller bestétigt die Richtigkeit obiger Angaben und verpflichtet sich Anderungen ,
unverziiglich anzuzeigen. (&

7

,/’\_\‘) aul te Cb/}/‘ N, |

Kelheim
on

den 16. Oktober 2023
Datum Fiir Fremdiber “;’;;h
FUR e LGA Bautechnii

W

Unterschrift

4.7'1 >
NZsweqge®>”
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